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Введение
Тройные полупроводниковые соединения 

CdHgTe (КРТ) в настоящее время являются 
одним из основных материалов для создания 
собственных ИК-фотоприемников на диапа-
зоны длин волн 3–5 и 8–14 мкм [1]. Основные 
тенденции развития современной технологии 
направлены на разработку высокоэффективных 
многоэлементных фотоприемных устройств на 
основе эпитаксиального материла КРТ. Наряду 
с разработкой способов управления исходными 
свойствами эпитаксиальных пленок КРТ, вы-
ращенных методом молекулярно-лучевой эпи-
таксии (МЛЭ), актуальной является задача кон-
тролируемого изменения параметров материала 
внешними воздействиями с целью получения 
заданных свойств полупроводниковых структур. 

В настоящее время разряды различных ти-
пов и электронные пучки широко использу-
ются для модификации приповерхностных 
слоев различных материалов [2]. В частности, 
в работе [3] была показана возможность фор-
мирования в неоднородном электрическом 
поле объемного разряда при атмосферном дав-
лении. Особенностью разряда в неоднородном 
электрическом поле является возможность ре-
ализации высоких удельных мощностей энер-
говклада (до 800 МВт/см3 [4]). При этом из 
разрядной плазмы генерируются пучки убега-
ющих электронов с амплитудой тока за фоль-
гой в десятки-сотни ампер, а длительность им-
пульса тока пучка на полувысоте не превышает 
100 пс [5]. Таким образом, при формировании 
наносекундного объемного разряда в воздухе 
на анод оказывается комплексное воздействие 
как плазмы плотного наносекундного разряда с 
удельной мощностью энерговклада в сотни ме-
гаватт на кубический сантиметр, так  и сверх-
короткого импульсного электронного пучка с 
широким энергетическим спектром.

Цель настоящей работы – исследование вли-
яния объемного наносекудного разряда в воз-
духе, аргоне и азоте атмосферного давления на 
электрофизические свойства эпитаксиального 
материала CdHgTe, выращенного методом МЛЭ.

Образцы и методика эксперимента
Для проведения исследований были подго-

товлены 2 серии образцов варизонных эпитак-
сиальных пленок КРТ p-типа проводимости, 
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выращенных методом молекулярно-лучевой 
эпитаксии в ИФП СО РАН (г. Новосибирск). 
Толщина эпитаксиальных пленок составля-
ла 9,7 мкм, состав материала рабочего слоя 
x  0,22. Состав материала в приповерхностном 
варизонном слое непрерывно изменяется от 
величины, соответствующей значению рабо-
чего слоя, до значения x  0,4 на поверхности 
эпитаксиальной пленки. Электрофизические 
параметры образцов КРТ до и после воздей-
ствия объемного разряда определялись из из-
мерений эффекта Холла методом Ван дер Пау. 
Измерения проводились при постоянном токе, 
протекающем через образец (I  1 мА), причем 
для двух направлений тока и двух направлений 
постоянного магнитного поля (B  0 Тл). 
Измерения исходных электрофизических па-
раметров образцов эпитаксиальных пленок 
показали, что концентрация дырок состав-
ляла (1,1  2)·1016 см-3, а подвижность дырок 
500  600 см2В-1с-1 (см. табл. 1).

Подготовленные образцы размещались в 
газовом диоде на медном аноде. Расстояние 
между плоским медным анодом и трубчатым 
катодом составляло 8  11 мм. В качестве ис-
точника импульсного напряжения использо-
вался генератор РАДАН-220, формировавший 
импульсы напряжения с амплитудой ~230 кВ 
(напряжение холостого хода), длительностью 
импульса на полувысоте ~2 нс (на согласован-
ной нагрузке) и временем нарастания ~0,5 нс. 
Регистрация тока разряда осуществлялась с 
помощью токового шунта из чип-резисторов, 
установленного между анодом и корпусом раз-
рядной камеры. 

Измерения показали, что амплитуда тока 
разряда при обеих полярностях импульса на-
пряжения составляла ~3 кА, а полная дли-
тельность импульса тока разряда ~30 нс (дли-
тельность первого полупериода тока разряда 
~8 нс). Облучение образцов проводилось в им-
пульсно-периодическом режиме с частотой 
следования импульсов 1 Гц. Воздействие про-
водилось в диапазоне 100  1200 импульсов 
для серии образцов, облученных в воздухе, и 
600, 1200 импульсов при облучении в атмосфе-
ре аргона и азота, соответственно.

Экспериментальные результаты 
и их обсуждение

Визуальный осмотр и исследование струк-
туры поверхности исходных и облученных 
эпитаксиальных пленок показали, что качество 
поверхности образцов после воздействия объ-
емного разряда не изменяется, т.е. изменение 
структуры поверхности облученных образцов 
не происходит.

Анализ результатов измерения электро-
физических параметров образцов эпитакси-
альных пленок КРТ серии 706, подвергнутых 
воздействию в атмосфере воздуха, показал, 
что после облучения в диапазоне 100  1200 
импульсов для всех образцов наблюдается уве-
личение проводимости. Причем для образцов, 
облученных в атмосфере воздуха в диапазоне 
импульсов от 100 до 400, наблюдается умень-
шение значения коэффициента Холла в обла-
сти насыщения полевой зависимости R

H(B). 
При этом на полевой зависимости коэффици-
ента Холла наблюдается сдвиг точки инверсии 
знака коэффициента Холла в область более 
высоких магнитных полей от значения 0,17 Тл 
до значения 0,28 Тл (рис. 1). Увеличение числа 
импульсов воздействия объемного разряда до 
значения 600 импульсов приводит к инверсии 
знака коэффициента Холла в диапазоне более 
0,2 Тл (рис. 2). Дальнейшее увеличение числа 

Таблица 1
Исходные электрофизические параметры образцов КРТ

Серия Толщина
d, мкм

Концентрация 
носителей

p, см-3

Подвижность но-
сителей



Интегральная про-
водимость


706 9,7 2·1016 500 1,6·10-3

714 9,7 1,9·1015 600 1,8·10-4

Рис. 1.  Полевая зависимость коэффициента Хол-
ла эпитаксиальных пленок КРТ после воздействия 
импульсов объемного наносекудного разряда в воздухе 
атмосферного давления. 

Количество импульсов для кривой 1 – 0, 2 – 100, 3 – 200, 
4 – 400.
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импульсов воздействия приводит к уменьше-
нию значения коэффициента Холла. 

Было выдвинуто предположение о том, что 
на поверхности или в приповерхностной об-
ласти пленки образуется высокопроводящий 
слой, параметры которого таковы, что измеряе-
мая полевая зависимость коэффициента Холла 
соответствует n-типу проводимости. Числен-
ное моделирование электрофизических пара-
метров, образующегося при воздействии объ-
емного разряда слоя, на основе двухслойной 
модели Петрица позволило оценить интеграль-
ное значение его проводимости, приведенное в 
табл. 2. 

Величина интегральной проводимости со-
ставляет  9·10-3 Ом-1, т.е. в шесть раз превыша-
ет значение интегральной проводимости необ-
лученной эпитаксиальной пленки. Кроме того, 
отмечено, что с увеличением числа импульсов 
воздействия значение интегральной проводи-
мости образующегося слоя существенно не из-
меняется. Мониторинг изменения электрофи-
зических параметров со временем показал, что 
отсутствует существенная релаксация электро-
физических параметров образцов в течение 
3 месяцев после воздействия (рис. 2).

Облучение образцов серии 706 в атмосфере 
аргона и азота показало, что наблюдается из-
менение полевой зависимости коэффициента 
Холла аналогично случаю облучения в воздухе. 
Так, для образца, облученного при 600 импуль-
сах в атмосфере аргона, после облучения на по-
левой зависимости коэффициента Холла обна-
ружено изменение знака коэффициента Холла 
в области значений магнитной индукции более 
0,2 Тл (рис. 3). Полевая зависимость данного 
образца при этом соответствует полевой зави-
симости для материала n-типа проводимости. 
Аналогично случаю облучения в атмосфере 
воздуха было выдвинуто предположение о том, 
что в результате воздействия объемного раз-
ряда на поверхности или в приповерхностной 
области пленки образуется высокопроводя-
щий слой n-типа. Оценка электрофизических 
параметров образующегося слоя показала, что 
его интегральная проводимость при облучении 
в атмосфере азота близка к соответствующему 
значению при облучении в воздухе и составля-
ет 1,4·10-2 Ом-1. При облучении в атмосфере ар-
гона интегральная проводимость образующего 
n-слоя в два раза меньше интегральной прово-
димости исходной эпитаксиальной пленки (см. 
табл. 2). 

Измерение электрофизических параметров 
образцов серии 714, облученных 1200 импуль-
сов, показывает, что при воздействии объем-
ного разряда в атмосфере азота и аргона на-
блюдается дальнейшее уменьшение величины 
интегральной проводимости образующегося 
высокопроводящего n-слоя с увеличением чис-
ла импульсов воздействия. Так, если после воз-
действия 600 импульсов в атмосфере аргона 
интегральная проводимость n-слоя составляла 
4,6·10-3 Ом-1, то после воздействия 1200 импуль-
сов ее величина уменьшается на два порядка. 
Изучение стабильности электрофизических 
параметров облученных в атмосфере аргона 
образцов показало, что в отличие от образцов, 
облученных в атмосфере воздуха, наблюдает-
ся релаксация электрофизических параметров 

Таблица 2 
Интегральная проводимость образующегося n-слоя

Серия Газовая среда разряда Количество импульсов Интегральная проводи-
мость 

706 воздух 600 8,6·10-3

706 воздух 1200 9,1·10-3

706 азот 600 1,4·10-2

714 азот 1200 1,0·10-4

706 аргон 600 4,6·10-3

714 аргон 1200 4,5·10-5

Рис. 2. Полевая зависимость коэффициента Холла 
эпитаксиальных пленок КРТ до (кривая 1), после (2) 
и через 3 месяца (3) после воздействия 600 импульсов 
объемного разряда в воздухе.4
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эпитаксиальных пленок к исходным значени-
ям в течение 6 месяцев (рис. 3, кривая 3).

Необходимо отметить, что десятиминутная 
обработка образцов, подвергнутых воздей-
ствию объемного разряда в атмосфере воздуха, 
азота и аргона, в концентрированном растворе 
соляной кислоты приводит к восстановлению 
исходных значений электрофизических пара-
метров образцов эпитаксиальных пленок.

Заключение
Полученные в работе экспериментальные 

данные показывают, что воздействие импуль-
сов объемного наносекудного разряда в возду-
хе, аргоне и азоте атмосферного давления при-
водит к изменению электрофизических свойств 
эпитаксиальных пленок КРТ, которое обуслов-
лено, по-видимому, образованием в процессе 
воздействия приповерхностного высокопро-

водящего слоя n-типа проводимости. Электро-
физические характеристики образующегося 
n-слоя и их стабильность определяются соста-
вом газовой атмосферы, в которой происходит 
объемный наносекудный разряд. Полученные 
первые результаты показывают возможность 
применения подобных типов воздействий для 
разработки технологий целенаправленного из-
менения свойств приповерхностных слоев уз-
козонных твердых растворов КРТ.
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The effect of a nanosecond volume discharge in various gas environments at atmospheric 
pressure on the electro-physical properties of epitaxial film grown by molecular beam 
epitaxy has been studied. Experimental data show that the action of pulses of nanosecond 
volume discharge in air, argon and nitrogen at atmospheric pressure leads to changes in 
the electrophysical properties of MCT epitaxial films due to formation of a near-surface 
high-conductivity layer of the n-type conduction. The preliminary results show that it is 
possible to use such actions in the development of technologies for the controlled change 
of the properties of CMT narrow-band solid solutions and production of structures whose 
structure is heterogeneous with respect to conduction.
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Keywords: mercury cadmium telluride, volume gas discharge atmospheric pressure, 
epitaxial films, electro-physical properties.
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